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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 29/2006
Pobocka 0100 — Praha

vydava

podle ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonil, v platném znéni, a § 3, odst. (3) nafizeni vlady &. 163/2002 Sb., ve znéni NV &. 312/2005 Sh. Ceské republiky.

¢. 010 — 029976

o prodiouzeni doby platnosti
Stavebniho technického osvédceni ¢. 010-025071
na vyrobek;

Tepelna izolace STYROBALL

Zadateli:
ENROLL CZ spol. s.r.o.

IC: 25460161

Adresa: Nova Ves 190, 463 31 Nova Ves u Chrastavy
Vyrobce: ENROLL CZ spol. s.r.o.

Adresa: Nova Ves 190, 463 31 Nova Ves u Chrastavy
Vyrobna: ENROLL CZ spol. s.r.0

Adresa: Nova Ves 190, 463 31 Nova Ves u Chrastavy

Zakazka: Z 010090355

Autorizovana osoba 204 prodiuzuje dobu platnosti uvedeného Stavebniho technického osvédéeni na dobu do

31. srpna 2015
Oduvodnéni rozhodnuti:

Autorizovana osoba prodluzuje platnost Stavebniho technického osvéd&eni €. 010-025071 s ohledem na skutecnost,
Ze nedodlo ke zméné dajl o technickych vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu
k zakladnim poZzadavkim uvedenym v nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady ¢. 312/2005 Sb.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti mé Zadatel pravo podat.odvolani na TZUS Praha, s.p. do 15 dnli ode dne dorugeni tohato

rozhodnuti. ¥ y

Osoba odpovédna za spravnost toéh@“

Razitko autorizované asoby 204

Praha, 13. srpna 2012

g. lveta Jiroutove
edouciho autorizované osoby 204 //
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TECHNICKY A ZKUSEBNIi USTAV STAVEBNi PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akreditovana zkudebni laboratof, Autarizovana osoba, Certifikaéni orgéan, Notifikovana osoba, Inspekéni organ
Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body

Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 29/2006
Pobocka 0100 — Praha
vydava

podle ustanoveni zakona €, 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a dopinéni nékterych
zékonll, v platném znéni, a § 2 a 3 Nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve zné&ni Nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. zakon(l

STAVEBNI TECHNICKE OSVEDCENI

‘ €. 010-025071 }

na vyrobek:
Tepelna izolace STYROBALL
Zadatel:
ENROLL CZ spol. s.r.o.

IC: 25460161

Adresa: Nova Ves 190, 463 31 Nova Ves u Chrastavy
Vyrobee: ENROLL CZ spol. s.r.o.

Adresa: Nova Ves 190, 463 31 Nova Ves u Chrastavy
Vyrobna: ENROLL CZ spol. s.r.o

Adresa: Nova Ves 190, 463 31 Nova Ves u Chrastavy

Zakazka: Z 010 09 0355

Autorizovana osoba 204 timto stavebnim technickym osvédéenim osvédéuje Udaje
o technickych vlastnostech vyrobku, jejich Grovni a postupech jejich zjistovani ve vztahu
k zékladnim pozadavkim uvedenym v pfiloze & 1 Nafizeni viady &. 163/2002 Sb., ve znéni
Nafizeni viady &. 312/2005 Sb. zakon(i Ceské republiky

Osvedceni je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

Pocet stran stavebniho technického osvédéeni véetné strany titulni; 3

|
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Zpracovatel tohoto stavebniho technického osvédéeni: \\

Ing. Michal ¥indys

Vedouci pos ftel

Platnost osvédéeni do: 31. srpna 2012

Osoba odpovédna za spravnost tohoto s 5

./7} : Q /
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Ifg. Iveta Jiroutova

zastupce vedouciho autorizované osoby

Razitko Autorizované osoby 204

Praha, 13. srpna 2009

Upczornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho autorizované osoby 204 se toto stavebni technické osvédéeni nesmi reprodukovat

\&; jinak nez celé. //)

J




TZUS Praha, s.p. - poboéka Praha STO €. 010 - 025071 strana &.: 2/3

1.
STYROBALL se sklada zrozvolnéného Kkulickového polystyrenu s polystyrenovymi
mikroCasticemi a pouziva se jako tepelné& izolaéni hmota do vodorovnych, svislych i
Sikmych prostor jako jsou podkrovi, podlahy, obvodové stény staveb, pficky, zatepleni
stiech, zaklopl atd.

Popis vyrobku a vymezeni zplisobu jeho pouziti ve stavbé:

2. Vymezeni sledovanych viliastnosti a zplusobu jejich

posouzeni:
Tab. 1:
Pocet Pozadovana (P) /
¢ Sledovana vlastnost Zkusebni postup vzorku deklarovana (D)
c | p? uroven
CSN 72 7306
: ; CSN 72 7012-2,3 . A et
1 | Tepelna vodivost SSN EN 12664 1 1 |D:max. 0,037 W.m" K
CSN EN 12667
2 | Objemova hmotnost CSN EN 1602 1 1 |D:15-19 kg/m®
A - CSN EN 12429 .
3 |Rovnovazna vihkost pfi 28/30 B3N 72 7302 1 1 |D:max. 10 %
Stanoveni propustnosti pro vodni
4 |péru CSN EN 12086 1 +  |D:12- 15
- faktor diftzniho odporu p
P: kiasiﬁkac%dle CSN
; EN 13501-1
5 |Reakce na ohefi CSN EN 13501-1 1 - |ttida E F¥

Poznamka: C - certifikace vyrobku (§ 5); D — dohled nad certifikovanym vyrobkem (§ 5)

Vybé&r parametri pro namatkové kontroly vlastnosti vyrobki pfi dohledu provede AQ v zavislosti na vysledcich zkouek a vysledcich
dohledi nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby u vyrobce.
Ve smyslu CSN EN 13501-1 se pfisluiné sledované vlastnosti a zkuSebni postupy stanovi podle vysledné tfidy reakce na ohen.

(Nehoflavost — CSN EN ISO 1182, Spalné teplo - CSN EN 1SO 1718, Zapalnost - CSN EN ISO 11925-2 a Chovani pfi salavém teple
- CSN EN ISO 9239-1).

V pfipadé doloZeni, Ze ptivodni EPS jako surovina pro rozvaln&ni mé tfidu reakce na ohefi E, Ize klasifikovat vyrobek do tfidy reakce
na ohen E. V ostatnich pfipadech bude vysledna reakce na ohefi klasifikovana do tfidy F (bez zkouseni).

Ostatni vlastnosti TN 05-01-18.b se na vyrobek neuplatriuji.

Zajisténi systému fizeni vyroby
Pozadavky na SRV jsou uvedeny v pfiloze &. 3 k nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. ve
znéni nafizeni vlady €. 312/2005 Sb.

Podklady prediozené zadatelem:
Technicky list — popis vyrobku a jeho pouZiti ve stavbé

Bezpecnostni list vyrobku

Piehled pouzitych technickych predpisu, technlcli;{dg_h\_ﬂ__

norem a dalsich dokladu: /,{/d*l.

7 ~ \,}E:
TN 05-01-18b podle Nafizeni viady & 163/2002 Sb., ve zn&ni<Nak:
312/2005 Sb. HL_ oy

CSN 72 7306:1995 - Stanoveni souéinitele tepelné vodivosti stavebrrilch '
vyrobku
CSN 72 7012-2:1994 - Stanoveni soudinitele tepelné vodivosti materlaiu wiﬁgfalenefn
tepelném stavu. Metoda desky. Cést 2: Metoda chran&né teplé desky e
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¢ CSN 72 7012-3:1994 - Stanoveni souginitele tepelné vodivosti material( v ustaleném
tepelném stavu. Metoda desky. Cast 3: Metoda méfidla tepelného toku

¢ CSN EN 12664:2001 - Tepelné chovani stavebnich materialtl a vyrobk( - Stanoveni
tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méfidla tepelného toku - Suché a
vihké vyrobky o stfednim a nizkém tepelném odporu

¢ CSN EN 12667:2001 - Tepelné chovani stavebnich material a vyrobk( - Stanoveni
tepelného odporu metodami chranéné topné desky a méfidla tepelného toku - Vyrobky
0 vysokem a strednim tepelném odporu

¢ CSN EN 1602:1998 - Tepeln&izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Stanoveni
objemové hmotnosti

¢ CSN EN 12429:1999 - Tepeln&izolaéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi - Postupy k
dosazeni rovnovéazné vihkosti za uréenych teplotnich a vlhkostnich podminek

¢ CSN 72 7302:1987/Z1 1995 - Tepelné izoladni materidly z anorganickych viaken.
Metody zkousSeni

¢ CSN EN 12086:1998 - Tepelngizola&ni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi - Stanoveni
propustnosti pro vodni paru

¢ CSN EN 13501-1: 2007 - Pozamni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukei staveb -
Cast 1: Klasifikace podle vysledkil zkougek reakce na ohefi

¢ CSN EN ISO 1182: 2003 - Zkous$eni reakce stavebnich vyrobkii na ohef - Zkouska
nehoflavosti

¢ CSN EN ISO 1716: 2003 - Zkouseni reakce stavebnich vyrobki na ohefi - Stanoveni
spalného

o CSN EN ISO 11 925-2:2003 - Zkouseni reakce na ohefi - Zapalnost stavebnich
vyrobkl vystavenych pfimému plisobeni plamene - Cast 2: Zkouska malym zdrojem
plamene

¢ CSN EN ISO 9239-1: 2003 - Zkou$eni reakce podiahovych krytin na ohef - Cast 1:
Stanoveni chovani pfi hofeni uzitim zdroje salavého tepla

¢ Vyhlaska MMR ¢&. 137/1998 Sb. - Obecné pozadavky na stavebni konstrukce

¢ Zakon 434/2005 Sb. - Uplné zn&ni zékona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakon(

¢ Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich
zakon(

6. Ovérovaci zkousky:

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény ové&iovaci
zkouSky.

7. Upfesnujici pozadavky pro posuzovani shody:

Vyrobek je zafazen do pfilohy €. 2, seznamu 05 pod pofadovym ¢&islem 01 podle
nafizeni vliady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady €. 312/2005 Sb., a pfedepsany
zplUsob posouzeni shody odpovida § 8 uvedeného nafizeni. V souladu s § 10 se
postupuje pfi posuzovani shody dle § 5.

¢+ Vyrobce zajiStuje systém fizeni vyroby v souladu s pozadavky pism. c)r—eﬁlstj §5
uvedeneho narizeni. v\‘-i uses SO\
¢ Dohled nad certifikovanym vyrobkem bude provadén 1x za 12 mesméb“ e (A
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